附件三：
压力容器制造单位理化检验责任工程师培训大纲

一、培训目的和要求

本大纲用于压力容器制造单位理化检验责任工程师培训考核，通过培训使理化检验责任工程师正确理解法规、标准；掌握理化检验质量控制系统和相关质量保证体系建立和实施的控制要求；熟悉压力容器常用理化检验的方法和相关专业知识，提高理化检验责任工程师的技术和质量管理水平。

2、 培训学时

1．培训24学时。

2．学时分配表

	程  序
	内         容
	学 时

	第一部分
	压力容器相关法规、规范和标准
	4

	第二部分
	有关压力容器理化检验的质量控制
	4

	第三部分
	有关压力容器常用理化检验方法和相关专业知识
	8

	第四部分
	有关压力容器法规、规范和标准对理化检验的相关规定
	8


3、 培训内容

1、第一部分：压力容器相关法规、规范和标准

（1）我国的法规标准体系；

（2）《中华人民共和国特种设备安全法》；

（3）《锅炉压力容器制造监督管理办法》；

（4）《锅炉压力容器制造许可条件》；

（5）《锅炉压力容器制造许可工作程序》。

（6）《固定式压力容器安全技术监察规程》

（7）《移动式压力容器安全技术监察规程》

（8）TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

（9）GB150《压力容器》

（10）相关理化检验标准（如GB/T228、GB/T229、GB/T232、GB/T2653、GB/T4338、GB/T 20066、GB/T 2975、GB/T 222等）。

2、第二部分：有关压力容器理化检验的质量控制
（1）理化检验质量控制系统的建立及《质量保证手册》和程序文件中相关内容的编写；

（2）理化检验责任工程师的条件；

（3）理化检验责任工程师的职责、权限；

（4）理化检验质量控制系统文件的编制；

（5）理化检验控制系统的控制环节、控制点及控制要求。

3、第三部分：压力容器常用理化检验的方法和相关专业知识
（1）物理性能检验：拉伸、弯曲、冲击等力学性能试验，抗疲劳试验、硬度检测等；
（2）化学检验：材料化学成分分析试验，晶间腐蚀等材料腐蚀性能分析试验；

（3）金相检验：宏观金相，检查材料的缺陷；微观金相，分析组织状态。
（4）晶间腐蚀:材料腐蚀性能分析试验；

4、第四部分：国家相关法规、标准对理化检验的规定

（1）《固定式压力容器安全技术监察规程》
（2）《移动式压力容器安全技术监察规程》

（3）GB150《压力容器》
（4）GB151《管壳式换热器》 
（5）GB12337《钢制球形储罐》
（6）NB/T47014《承压设备焊接工艺评定》
（7）NB/T47016《承压设备产品焊接试件的力学性能》

（8）GB/T2795《钢及钢产品力学性能 及试样制备》

（9）GB/T223《钢铁及合金化学分析方法》

（10）NB/T47008《承压设备用碳素钢和低合金钢锻件》

（11）NB/T47009《低温承压设备用低合金钢锻件》
（12）NB/T47010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》
（13）GB/T 20066《钢和铁 化学成分测定用试样的取样和制样方法》
（14）GB/T 222《钢的成品化学成分允许偏差》
（15）GB713《锅炉和压力容器用钢板》
（16）GB3531《低温压力容器用低合金钢板》
（17）GB24511《承压设备不锈钢钢板及钢带》
（18）GB19187《压力容器用调质高强度钢板》
（19）GB6479《化肥设备用高压无缝钢管》
（20）GB/T 8163《输送流体用无缝钢管》
（21）GB9948《石油裂化用无缝钢管》
（22）GB5310《高压锅炉用无缝钢管》
